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Die wirklich flexible
Graphitdichtung

KLINGER®top-graph 2000
Neues Dichtungsmaterial,
basierend auf Graphit und
synthetischen Fasern.
Hergestellt nach einem neu-
artigen, revolutionaren Produk-
tionsverfahren, durch das Pro-
dukteigenschaften erzeugt
werden, die bisher bei Graphit-
dichtungen unerreicht sind.
Die hohe Eigenstabilitat macht
sie sicher in der Verarbeitung,

die hohe Druckstandfestigkeit
und die relativ geringe Aus-
hartung préadestiniert dieses
Material fir den Einsatz bei
Dampf und anderen anspruchs-
vollen Anwendungen.

B T e e e ==

www.klinger.co.at




KLINGER

trusted. worldwide.

KLINGER top-graph 2000

Informationen zu lhrer Sicherheit

Die komplexe Beanspruchung
der Dichtung
Die Funktionalitat und Dichtheit von
Dichtverbindungen hangt von einer
Vielzahl von Parametern ab. Viele
Anwender von statischen Dichtun-
gen glauben, dass die Angaben
max. Anwendungstemperatur oder
max. Betriebsdruck Eigenschaften
bzw. Kennwerte von Dichtungen
oder Dichtwerkstoffen sind.

Dies ist jedoch leider nicht
richtig:
Die maximale Einsatzfahigkeit von
Dichtungen hinsichtlich Druck und
Temperatur definiert sich Uber eine
Vielzahl von EinflussgréBen, wie un-
tenstehende Abbildung zeigt. Dem-
nach ist eine allgemein verbindliche
Angabe dieser Werte fur Dichtun-
gen prinzipiell nicht maglich.

Prozess-
flihrung

=

Eine Aussage Uber die zu er-
wartende Dichtheit einer Flansch-
verbindung ist nur dann maéglich,
wenn eine qualifizierte und definierte
Montage der Dichtung erfolgt.

In Anlagen fUr die emissions-
begrenzende Anforderungen nach
TA Luft festgelegt sind, ist die Richt-
linie VDI 2290 fUr die Beurteilung
der technischen Dichtheit von
Flanschverbindungen zu beachten.

Warum hat KLINGER trotzdem
das pT-Diagramm?

Auch das pT-Diagramm stellt aus
den genannten Grinden keine
letztlich verbindliche Angabe dar,
sondern ermdglicht dem Anwender
oder Planer, der haufig nur die
Betriebstemperaturen und -drlicke

kennt, eine Uberschlagige Ab-
schatzung der Einsatzfahigkeit.
Insbesondere zusatzliche Be-
anspruchungen durch starken Last-
wechsel kdnnen die Einsatzmdog-
lichkeiten deutlich beeinflussen.

Die Entscheidungsfelder

(1) In diesem Entscheidungsfeld
ist eine anwendungstechnische
Uberpriifung in der Regel nicht er-
forderlich.

(2) In diesem Entscheidungsfeld
empfehlen wir eine anwendungs-
technische Uberpriifung.

(3 In diesem ,offenen” Entschei-
dungsfeld ist eine anwendungstech-
nische Uberpriifung grundsétzlich
erforderlich.

Uberpriifen Sie immer die Me-
dienbestandigkeit des Dichtungs-
materials fur jeden geplanten
Einsatzfall.

Die neuen pT-Diagramme

fiir die Dicken 1, 2 und 3 mm
tragen den unterschiedlichen
maximalen Flachenpressungen
unter Temperatur Rechnung.
Auch diese pT-Diagramme
kénnen nur der Giberschlagigen
Abschatzung dienen.

Standfestigkeit nach KLINGER
Mit dieser von KLINGER entwickel-
ten Testmethode kann das Druck-
standverhalten einer Dichtung im
kalten und warmen Zustand beur-
teilt werden.

Im Gegensatz zu der Methode
nach DIN 52913 und BS 7531 wird
hier die Flachenpressung wahrend
der gesamten Prifung der Warm-
verformung konstant gehalten. Hier-
durch ist die Dichtung wesentlich
harteren Bedingungen ausgesetzt.

Diese Testmethode ist in DIN
28090-2:2014 im Kurzzeitversuch
beschrieben.

100+ Materialdicke 1 mm

%
400

i Materialdicke 2 mm

100 Materialdicke 3 mm

Nach dem Aufbringen der
Flachenpressung von 50 MPa wird
die Dickenabnahme bei einer
Raumtemperatur von 23°C gemes-
sen. Das beschreibt die Situation
beim Einbau.

AnschlieBend erfolgt Erwarmung
auf 300°C und die zusétzliche
Dickenabnahme nach Erwarmung
wird gemessen. Das beschreibt die
Situation bei der ersten Inbetrieb-
nahme.
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Dichtheit von Flanschverbindungen / Anwendungs- und Einbauhinweise

Spezifische Anforderungen

an die Dichtheit von Flansch-
verbindungen

Steigendes Umwelt- und Sicher-
heitsbewusstsein fuhrt zu immer
héheren Anforderungen an die
Dichtheit von Flanschverbindungen.
Es wird daher fur die Anwender
immer wichtiger, die flr den jeweili-
gen Einsatzfall am besten geeignete
Dichtung auszuwahlen und richtig
einzubauen um sicherzustellen,
dass die gewinschte Dichtheit er-
reicht wird.

In Anlagen fur die Emissions-
grenzen nach TA Luft oder die Ein-
haltung entsprechender Dichtheits-
klassen gefordert sind, mussen mit
steigenden Innendriicken oft ent-
sprechend hohe Flachenpressun-
gen auf die Dichtung aufgebracht
werden.

FUr solche Betriebsbedingungen
muss vom Anlagenbetreiber nach-
gewiesen werden, dass die vorge-
sehenen Flanschverbindungen auch
geeignet sind, diese Beanspruchun-
gen aufzunehmen, ohne mecha-
nisch Uberlastet zu werden.

Es durfen nur Dichtungswerk-
stoffe mit TA-Luft-Zertifikat verwen-
det werden. Die erforderlichen
Dichtheits- und Festigkeitsnach-
weise nach EN 1591-1 (oder ver-
gleichbar) miussen mit Dichtungs-
kennwerten nach EN 13555 durch-
gefuhrt werden. Der Einbau der
Dichtung darf nur durch qualifizier-
tes Montagepersonal erfolgen
(EN 1591-4:2013), da nur durch
kontrolliertes Anziehen der Schrau-
ben die bei der Auslegung der
Flanschverbindung bestimmte
Einbauschraubenkraft mit eng be-
grenzten Toleranzen eingehalten
werden kann.

Dichtheit von Flanschverbin-
dungen im Betriebszustand

Die Flanschverbindung bleibt dicht,
wenn die im Betriebszustand vor-
handene Flachenpressung auf der
Dichtung hoéher ist, als die fUr eine
bestimmte Dichtheitsklasse L erfor-
derliche Mindestflachenpressung.

Je hoher die Flachenpressung bei
der Montage der Dichtung, desto
sicherer kann die geforderte Dicht-
heit im Betriebszustand erreicht
werden.

Die maximal zulassige Flachen-
pressung der Dichtung im Betriebs-
zustand darf nicht Uberschritten
werden.

Das Dichtungsberechnungs-
programm KLINGER®expert enthélt
wichtige Informationen betreffend
der Leistungsfahigkeit von
KLINGER Dichtungsmaterialien.

Diskontinuierlicher Betrieb

Kann nicht sichergestellt werden,
dass die eingebaute Dichtung aus-
schlieBlich statisch belastet wird,
oder ist bei diskontinuierlichem Be-
trieb mit Spannungsschwankungen
zu rechnen, sind Dichtungswerk-
stoffe zu verwenden, die keine oder
geringe Versprodung unter Tempe-
ratur aufweisen (z.B. KLINGER®
graphit Laminat, KLINGER®top-
chem, KLINGER®Quantum).

Fur Dichtungen, die im diskonti-
nuierlichen Betrieb von Wasser-
Dampf-Kreislaufen eingesetzt sind,
empfehlen wir als Faustregel eine
Mindestflachenpressung im Be-
triebszustand von ca. 30 MPa.

In solchen Fallen sollte die Dich-
tungsdicke so gering wie technisch
moglich und sinnvoll sein.

Von einer Mehrfachverwendung
von Dichtungen ist aus sicherheits-
und funktionstechnischen Grtinden
generell abzusehen.

Die folgenden Hinweise sind zu
beachten, damit eine zuverlas-
sige Flanschverbindung herge-
stellt werden kann.

1. Auswahl der Dichtung
Das am besten geeignete Dich-
tungsmaterial flr einen bestimmten
Einsatzfall kann man, unter Bertck-
sichtigung der verschiedenen An-
wendungshinweise, mit Hilfe der in
unseren KLINGER Datenblattern
vorhandenen Informationen aus-
wahlen.
Insbesondere das pT-Diagramm,
die Medienbestandigkeitstabelle, die
technischen Daten, die Einbauhin-
weise sowie das Dichtungsberech-
nungsprogramm KLINGER®expert —
der sichere Weg zur richtigen Dich-
tung, enthalten wichtige Hinweise,
die fur die richtige Auswahl! der
Dichtung unerlasslich sind.

FUr spezielle Fragen steht lhnen
die KLINGER Anwendungstechnik
gerne zur Verflgung.

2. Bestandigkeit gegen das
abzudichtende Medium

Bei der Materialauswahl muss dar-
auf geachtet werden, dass die Me-
dienbestandigkeit des Dichtungs-
materials auch unter Betriebsbedin-
gungen gegeben ist. Gut gepresste
Dichtungen widerstehen Medienein-
flussen im Allgemeinen besser, als
gering gepresste.

3. Dichtungsdicke - Dichtungs-
breite

Eine allgemein verbindliche Regel
zur Bestimmung der notwendigen
Dichtungsdicke gibt es nicht. Die
Dichtung soll so dinn wie technisch
sinnvoll gewahlt werden. Meist ist
eine Dicke von 2 mm bei kleinen
und mittleren Nennweiten ausrei-
chend. Ein Dicken-/ Breitenverhalt-
nis von 1/5 (ideal 1/10) sollte nicht
unterschritten werden.

4. Flansche

Vor dem Einbau einer neuen Dich-
tung stellen Sie sicher, dass alle
Reste des alten Dichtungsmaterials
entfernt worden sind und die Flan-
sche sauber, in einem guten Zu-
stand und parallel sind.
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Anwendungs- und Einbauhinweise

5. Dichtungshilfsmittel

Stellen Sie sicher, dass die Dichtun-
gen in trockenem Zustand einge-
baut werden. Die Verwendung von
Dichtungshilfsmitteln ist nicht em-
pfehlenswert, da diese einen negati-
ven Einfluss auf die Standfestigkeit
des Dichtungsmaterials haben. Die
ungepresste Dichtung kann Fllssig-
keiten absorbieren, was zu einem
Versagen der Dichtung im Betriebs-
zustand fUhren kann. Zur leichteren
Entfernung der Dichtung sind
KLINGER Dichtungsmaterialien
grundsatzlich mit einer Antihaftbe-
schichtung ausgestattet.

Bei schwierigen Einbausituatio-
nen koénnen Trennmittel wie Trocken-
sprays auf Molybdensulfidbasis
oder PTFE, z.B. KLINGER®flon
Spray, in sehr geringen Mengen
verwendet werden. Achten Sie dar-
auf, dass die Losungs- und Treib-
mittel vollstandig verdunsten.

6. DichtungsgroBe

Stellen Sie sicher, dass die Dich-
tungsgroBe korrekt ist. Die Dichtung
sollte nicht in die Rohrleitung hinein-
ragen und soll zentriert eingebaut
werden.

7. Schrauben

Verwenden Sie eine Drahtburste,
um samtlichen Schmutz von den
Gewinden der Schrauben und Mut-
tern (falls notwendig) zu entfernen.
Stellen Sie sicher, dass die Muttern
vor Gebrauch leicht auf das Ge-
winde der Schrauben gedreht wer-
den kénnen. Schmieren Sie die
Gewinde der Bolzen und Muttern
sowie die Stirnseite der Muttern,
um die Reibung beim Anziehen zu
verringern.

Verwenden Sie eine Schrauben-
montagepaste mit der ein Reibwert
von ca. 0,10 bis 0,14 eingestellt
werden kann.

8. Einbau der Dichtung

Es wird empfohlen, die Schrauben
kontrolliert festzuziehen. Die Ver-
wendung von DrehmomentschlUs-
seln fUhrt zu einer groBeren Ge-
nauigkeit und GleichmaBigkeit als
wenn die Schrauben unkontrolliert
angezogen werden. Falls ein Dreh-
momentschllssel verwendet wird,
versichern Sie sich, dass er richtig
kalibriert ist.

Die entsprechenden Anzugs-
momente entnehmen Sie bitte dem
KLINGER®expert Dichtungsberech-
nungsprogramm oder kontaktieren
Sie unsere Anwendungstechnik, die
Ihnen gerne behilflich ist.

Bringen Sie die Dichtung sorg-
faltig in Position und beachten Sie,
dass die Dichtung nicht beschadigt
wird. Beim Anziehen ziehen Sie die
Schrauben in drei Stufen bis zu
dem gewinschten Drehmoment
wie folgt fest:

Ziehen Sie die Muttern zuerst mit
der Hand fest. Das Anziehen soll
dann in mindestens drei vollstandi-
gen, diagonalen Sequenzen erfol-
gen, z.B. 30%, 60% und 100% des
endgultigen Drehmomentwertes.

In einer letzten Sequenz ziehen Sie
die Schrauben noch einmal mit
100% des Drehmomentwertes im
Uhrzeigersinn fest.

Ist in kritischen Anlagen das
Erreichen bestimmter Dichtheits-
klassen gefordert, darf der Einbau
von Dichtungen nur von Monteuren
durchgeflihrt werden, die dazu nach
EN 1591-4 qualifiziert und befahigt
sind.

9. Dichtheit der Flanschver-
bindung

Die Dichtheit hangt u. a. wesentlich
von der beim Einbau aufgebrach-
ten, sowie im Betrieb verbleibenden
Flachenpressung ab.

Hoher gepresste, aber nicht
Uberpresste Dichtungen weisen
eine langere Lebensdauer auf, als
gering gepresste.

10. Nachziehen

Vorausgesetzt, dass die oben ge-
nannten Hinweise befolgt wurden,
sollte ein "Nachziehen" der Dichtun-
gen nicht notwendig sein. Falls das
"Nachziehen" als notwendig erach-
tet wird, dann sollte das nur bei
Raumtemperatur vor oder wahrend
der ersten Inbetriebnahme der
Rohrleitung oder der Anlage durch-
geflhrt werden.

Das "Nachziehen" von gepress-
ten Faserstoffdichtungen, die schon
langere Zeit bei hdheren Betriebs-
temperaturen eingebaut sind, kann
zu einem Versagen der Dichtverbin-
dung fGhren und sollte vermieden
werden.

11. Einsatz im Tieftemperatur-
bereich

KLINGER Dichtungen sind auch bei
sehr tiefen Temperaturen problem-
los einsetzbar. Voraussetzung fur
die Dichtheit der Verbindung ist,
dass die erforderliche Flachenpres-
sung im gesamten auftretenden
Temperaturbereich erhalten bleibt.
Das Material darf im Tieftemperatur-
bereich keinen zuséatzlichen Bela-
stungen ausgesetzt sein.

12. Mehrfachverwendung

Von einer Mehrfachverwendung von
Dichtungen ist aus sicherheits- und
funktionstechnischen Grinden ab-
zusehen.

KLINGER®expert

die leistungsfahige Dichtungs-
berechnung.

Das leistungsféahige Rechen-
programm KLINGER®expert fir den
erfahrenen Fachmann.

Es lasst bei Konstruktion, Planung
und Instandhaltung keine Frage
offen.

Kostenloser Download.

Auch als App fur Android

und Apple.
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Dichtungskennwerte nach EN 13555

FUr die Gultigkeit des
Prifergebnisses von
Qgmax sind Pag
Prifungen vorgesehen,
sowie anschliessende
Untersuchungen der Prif-
dichtung hinsichtlich eines
Eindringens der Dichtung
in die Bohrung sowie einer
Beschadigung der Dich-
tung.

Maximale Flachenpressung

im Betriebszustand Qg,,,x Nach
EN 13555

Die maximale Flachenpressung im
Betriebszustand ist die maximal zu-
lassige Flachenpressung mit der die
Dichtung bei den angegebenen
Temperaturen belastet werden darf,
ohne dass eine unzuléssige plas-
tische Verformung und/oder Zer-
storung der Flanschdichtungen auf-
tritt.

Das Diagramm zeigt diese
Werte fUr die unterschiedlichen
Temperaturstufen.

100°C

Temperatur °C

Pqr Werte / Steifigkeit 500 kN/mm, Dichtungsdicke 2 mm

Kriechrelaxationsfaktor Pqr nach

EN 13555 . o Temperatur Flachenpressung Pagr bei (@) —
don Reationseinuss auf do MPa  BOMPA | Qg (MPA
Dichtungsbelastung zwischen dem EEHS U0 O 2 ALY
Anziehen der Schrauben und der 100°C 0,83 0,89 0,91 200
Langzeiteinwirkung der Betriebs- 175°C 0,79 0,87 0,85 200
temperatur. 200°C 0,77 0,87 0,80 160
250°C 0,71 0,79 0,75 140
300°C 0,61 0,71 0,36 160

Elastizitdtsmodul Eg und Dichtungsdicke eg nach EN 13555

Elastizitdtsmodul Eg (MPa) der Dichtung bei Entlastung und Dichtungsdicke eg (mm)

Flachen- Raumtem- Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur
pressung peratur

MPa MPa  mm MPa mm MPa mm MPa mm MPa mm MPa  mm
1 2,015 2,013 2,032 1,999 1,999 1,982
20 2632 1,908 1318 1,874 1617 1,887 1620 1,834 8350 1,846 2366 1,792
30 3923 1,886 2404 1,857 2243 1,872 2769 1,822 7234 1,836 4361 1,781
40 3336 1,864 4077 1,839 2887 1,860 4167 1,810 9698 1,828 10640 1,769
50 5771 1,850 3972 1,823 4132 1,850 3988 1,797 15989 1,820 8447 1,758
60 7377 1,837 4517 1,809 4801 1,840 5172 1,787 9627 1,808 5955 1,746
80 12917 1,817 5717 1,785 5698 1,817 4426 1,759 9640 1,781 5977 1,731
100 12728 1,798 8376 1,746 8259 1,782 5293 1,729 9954 1,743 8048 1,718
120 13711 1,783 8055 1,737 7576 1,732 6045 1,690 9743 1,695 8915 1,705
140 16267 1,770 8859 1,711 8784 1,678 7023 1,639 8311 1,628 8369 1,691
160 13677 1,757 7920 1,680 8230 1,619 6166 1,574 9562 1,682
180 14160 1,747 9672 1,652 8431 1,563

200 14210 1,737 9939 1,623 8230 1,491
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Dichtungskennwerte nach EN 13555

Mindestflachenpressung Quin()
nach EN 13555 (Montage)

Die Mindestflachenpressung im Ein-
bauzustand ist die mindest erforder-
liche Flachenpressung, die auf die
Dichtungsoberflache bei Montage
bei Raumtemperatur ausgetibt wer-
den muss, um sicherzustellen, dass
sich die Dichtung an die Rauhheit
der Flanschdichtflachen anpassen
kann, innere Leckagewege abge-
dichtet werden und die geforderte
Dichtheitsklasse L fur den gegebe-
nen Innendruck erreicht wird.

Mindestflachenpressung Qgpmin()
nach EN 13555 (Betrieb)

Die Mindestflachenpressung im
Betrieb ist die mindest erforderliche
Flachenpressung, die auf die Dich-
tungsoberflache unter Betriebsbe-
dingungen, d.h. nach Entlastung im
Betrieb bei Betriebstemperatur aus-
geubt werden muss, damit die ge-
forderte Dichtheitsklasse L fur den
gegebenen Innendruck gehalten
werden kann.

1E+0+
Erforderliche Mindest-Flachenpressung fiir Dichtheitsklasse L ! p =10 bar
. ; . : = Belastungskurve
Qmin() bei Montage/ Qgpmin) Nach Entlastung (Betrieb) 10 bar . — Entlastungskurve
. Qm\n
mg/ QA: QA= QA= QA= QA= C QS’“‘”
sxm MPa  20MPa 40MPa 60MPa 80MPa 100 MPa 1E-2
10° 5 & 8 @ & @
10 13 5 5 5 5 5 1E-3+
102 23 5 5 5 5 ¥
10° 38 28 7 5 5 £ 4
104 57 40 12 8 c
10° 81 25 E]E; 1E-54
g
S
Q, = Flachenpressung der Dichtung bei Montage vor der Entlastung Jes ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 20 40 60 80 100
Flachenpressung MPa
1E+14
Erforderliche Mindest-Flachenpressung fiir Dichtheitsklasse L p = 40 bar
. i . i - Belastungskurve
Qpin) bei Montage/ Qgpmin) Nach Entlastung (Betrieb) 40 bar 1E+04 — Entlastungskurve
mg/ OA: QA: QA: QA: QA= 1E-14
sxm MPa 20 MPa 40MPa 60MPa 80MPa 100 MPa
10° 14 10 10 10 10 10 1E-2
10" 24 10 10 10 10
102 39 26 10 10 10 % 1E-3-
100 57 42 10 10 £
1E-4+
10¢ 73 26 11 c
-5 §
10 91 37 5 1E-5-
g
3
Q= Flachenpressung der Dichtung bei Montage vor der Entlastung —1E-6 : : : : ‘
0 20 40 60 80 100

Flachenpressung MPa
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Technische Werte

Hergestellt nach einem neu-
artigen, revolutionaren Produkti-
onsverfahren, durch das Produkt-
eigenschaften erzeugt werden,
die bisher bei Graphitdichtungen
unerreicht sind.

Die hohe Eigenstabilitdt macht
sie sicher in der Verarbeitung,
die hohe Druckstandfestigkeit
und die relativ geringe Aus-
hartung pradestiniert dieses
Material fir den Einsatz bei
Dampf und anderen anspruchs-
vollen Anwendungen.

B Basis

Neues Dichtungsmaterial, basierend
auf Graphit und synthetischen
Fasern.

B Eigenschaften

Das Material besticht durch sein
sehr gutes Handling in Verbindung
mit sehr hoher Druckstandfestigkeit
und geringster Aushéartung bei
Temperaturen bis 300°C.

Diese Eigenschaften fUhren zu
einer hohen Sicherheit gegen Dich-
tungsschaden wahrend der Mon-
tage und Betrieb durch Schrauben-
kraftverlust und Rissbildung bei
hohen Temperaturen. Das Material
eignet sich besonders flr den
Dampfeinsatz bis 300°C und wei-
tere Einsatzfalle bis Uber 500°C, bei
denen diese Materialeigenschaften
gefordert sind.

Es vereint die Vorteile der bei
Praktikern beliebten faserverstarkten
Dichtungen mit wichtigen Leistungs-
merkmalen des flexiblen Graphits.

Typische Werte fir 2,0 mm Dicke

Kompressibilitét ASTM F 36 J
Rickfederung ASTM F 36 J
Druckstandfestigkeit DIN 52913
Druckstandfestigkeit BS 7531
Standfestigkeit nach KLINGER
50 MPa

Dichtheit

Spezifische Leckrate A
Dickenquellung ASTM F 146

Dichte

Mittl. spezif. Durchgangswiderstand
Warmeleitfahigkeit

ASME-Code Dichtungsfaktoren
fur Dichtungsdicke 1,0 mm

fUr Dichtungsdicke 2,0 mm

fur Dichtungsdicke 3,0 mm

Klassifizierung nach BS 7531:2006

B MaBe der Standardplatten
GroBen:

1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm

Dicken:

0,5mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm,

3,0 mm
Toleranzen:
Dicke nach DIN 28091-1

Lange + 50 mm, Breite + 50 mm

Andere Dicken, Abmessungen und

Toleranzen auf Anfrage.

B Oberflachen

Das Material ist serienmaBig bereits
so ausgeruUstet, dass die Oberflache
eine auBerst geringe Haftung hat.

% 10

% 60

50 MPa, 16 h/300°C MPa 30
40 MPa, 16 h/300°C MPa 27
Dickenabnahme bei 23°C % 10
Dickenabnahme bei 300°C % 10
DIN 28090-2 mg/s xm 0,05
VDI 2440 mbar x I/s xm 1,84E-05
Ol IRM 903: 5 h/150°C % 5
Fuel B: 5 h/23°C % 7
g/cm?® 1,8

Q cm 6,7x10E3

W/mK 0,69

Leckraten DIN 28090
Basisleckrate 0,1 mg/s xm  MPa y 20

m 2,4

Basisleckrate 0,1mg/sxm  MPa y 20

m 4,2

Basisleckrate 0,1mg/sxm  MPa y 20

m 6,7

Grade AX

B Funktion und Haltbarkeit

Die Funktion und Haltbarkeit von
KLINGER Dichtungen hangt weit-
gehend von den Einbaubedingun-
gen ab, auf die wir als Hersteller
keinen Einfluss haben.

Wir gewdhrleisten daher nur

eine einwandfreie Beschaffenheit
unseres Materials.

Bitte beachten Sie hierzu auch
unsere Einbauhinweise.

B Prifungen und Zulassungen
BAM gepruft

DIN-DVGW

KTW-Leitlinie

Germanischer Lloyd

TA-Luft

Zertifiziert nach
DIN EN I1SO 9001:2008

Technische Anderungen
vorbehalten.
Stand: September 2015

Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG

Am Kanal 8-10

A-2352 Gumpoldskirchen, Austria

Tel +43 (0) 2252/62599-137
Fax +43 (0) 2252/62599-296
e-mail: marketing@klinger.co.at
http://www.klinger.co.at




