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Sicherer Betrieb
von Biogas-Anlagen

Aufbereitungsanlagen sorgen dafiir, dass das Rohgasgemisch von Biogas-Anla-
gen zu fast reinem Methan konzentriert wird. In den Anlagen gibt es zahlreiche
Dichtverbindungen. Aufgrund der Explosionsgefahr werden an das Dichtmaterial
besonders hohe Anforderungen gestellt. Nachdem erste Versuche des Anlagen-
herstellers mit verschiedenen Dichtungen fehlschlugen, kam dank sachkundiger
Beratung eines Technischen Handlers eine Dichtung aus gefiilltem PTFE zum
Einsatz. Diese gewdhrleistet bei geringen Flachenpressung hohe Gasdichtheit
und ist dank ihrer Bestidndigkeit gegen Methan, Schwefelwasserstoff, Stickstoff
und weitere Gase auch fiir lange Einsatzzeiten gut fiir die Anwendung in Biogas-

Anlagen geeignet.
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Bild 1: In Biogasanlagen lassen sich nahezu alle organischen Substanzen wie Maissilage, Hiihnerkot, Bioabfall oder

Giille durch Vergdren abbauen

achwachsende Rohstoffe aus der Landwirtschaft,
N tierische Exkremente sowie Reststoffe aus der

Lebensmittel- und Agrarindustrie dienen Biogas-
Anlagen als Ausgangsstoffe. Da sich diese sehr gut an die
jeweiligen Prozessbedingungen anpassen kénnen, lassen
sich nahezu alle organischen Substanzen wie Maissilage,
Hihnerkot, Bioabfall oder Gllle durch Vergdren abbau-
en. Bild 1 zeigt eine Biogasanlage der EnviTec Biogas AG,
einem Hersteller, der die gesamte Wertschopfungskette
zur Erzeugung von Biogas abdeckt: Dazu gehoren die Pla-
nung und der schlisselfertige Bau von Biogasanlagen und
-aufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme
im In und Ausland.

Beim Vergdrungsprozess wird Biogas freigesetzt und das

Gas gesammelt. Es handelt sich dabei um ein brennbares
Gasgemisch. Es besteht zu mehrals 50 % aus dem farb-
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und geruchlosen Methan (CH4), aus Kohlenstoffdioxid
(CO2), Stickstoff (N2), Sauerstoff (Oz) und Wasser (Hz0)
sowie Begleitgasen wie z.B. Schwefelwasserstoff (HaS).

Teilweise wird das Biogas direkt thermisch in Blockheiz-
kraftwerken zum Generieren von Strom und Wdrme
verwertet, ein Modell, das hdufiger in landwirtschaftli-
chen Betrieben mit Eigenbedarf zu finden ist. Bei
GroBanlagen liegt jedoch eine andere Zielsetzung vor:
Man mochte speziell das Methan auchins Erdgasnetz als
Erganzung oder Ersatz des fossilen Brennstoffes
einspeisen. Ebensoist ein Einsatz als komprimiertes ,Erd-"
Gas (CNG) bzw. FlUssig- ,Erd-" Gas (LNG) machbar. Fiir
diese Verwendungen ist es erforderlich, das urspriingliche
Biogas aufzubereiten, um gezielt den Methananteil in
moglichst reiner Form zu erhalten. Verfahrenstechnisch
nutzt man dazu Hohlfasermembranen (Bild 6).

Bildquellen: Bild 1 EnviTec, Bilder 2 bis 5 Evonik, Bilder 2und 7 Klinger / G. Klein



Bild 2: ,Sepuran
Green”-Module
trennen effektiv das
Methan vom Rohgas-
gemisch

Bilder 3 und 4: Weil
C02-Molekiile kleiner
sind als Methanmole-
kiile und sich zudem
im Polymer besser
losen, konnen sie die
Mikroporen einer
Hohlfasermembranen
wesentlich schneller
durchwandern

Gastrennung durch Hohlfasermembranen

Wie trennt man effektiv das Methan vom Rohgasgemisch?
Technisch ldsst sich das zum Beispiel durch ,Sepuran
Green"-Module realisieren (Bild 2). Sie bestehen aus
mehreren tausend Hohlfasern, die aus einem Hochleis-
tungskunststoff hergestellt und in einem Edelstahlrohr
geblindelt werden.

Die Gastrennung durch Hohlfasermembranen nutzt den
Umstand, dass Gasmolekdle unterschiedlich groB und
unterschiedlich gutim Polymer I6slich sind (Bild 5): Weil
C02-Molekdile kleiner sind als Methanmolektile und sich

zudem im Polymer besser [8sen, kdnnen sie die Mikroporen

(Bilder 3 und 4) der Membran wesentlich schneller
durchwandern. An der Hochdruckseite der Membran
sammelt sich somit das Methan an, wahrend Wasser-
dampf, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und der GroBteil
des CO2 die Membran passieren. Durch die geschickte
Verschaltung der Gastrennmodule ldsst sich das Methan
aus dem Rohgas auf bis zu 99 % aufreinigen. Hierzu wird
lediglich ein Kompressor benétigt.
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Kritisch fiir die Aufbereitungsanlage ist die Dichtheit
samtlicher (Schraub-)Dichtverbindungen, egal ob auf der
Roh- oder der Reingasseite, denn bei einem Austritt
besteht unter Umstdnden Explosionsgefahr.

Dichtheit dauerhaft erreichen

Ein Gasaufbereitungsmodul in einem 40-FuB3-Container
kann weit mehr als 700 Dichtverbindungen bzw. Ver-
schraubungsdichtungen enthalten. Friher wurden
zundchst Dichtungen an der Verschraubung bzw. dem
Uberwurf der Wellschlduche verbaut, die allerdings nicht
fur den gewtlinschten Erfolg gesorgt hatten. Sie wurden
Uber kurz oder lang undicht, wie bei einer Druckprobe
festgestellt wurde. Damit stand der Hersteller vor einem
Problem - was konnte man tun, um Dichtheit dauerhaft zu
erreichen?
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» Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Wellschlauch-
Lieferanten IBK Wiesehahn aus Bottrop konnte eine
Losung gefunden werden. Zum einen wurden die 34 Zoll
Verschraubungsdichtungen optimiert, zum anderen auf
.Klinger top-chem 2003" als Dichtungsmaterial gewech-
selt (Bild7). Als geflllte PTFE-Dichtung leistet dieses
Material das bendtigte hohe MafB3 an sicherer Anpassung,
so dass die Verschraubungsdichtungen an den Kartuschen
nun dicht bleiben.

Verschiedene Lastzustdnde
bereiten keine Probleme

Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass die
Gasaufbereitungsanlagen innerhalb weniger Minuten auf
Volllast hochgefahren werden kdnnen, haufig aber auch
ein Teillastbetrieb vorliegt. Doch in allen Lastzustanden
und Anforderungen hat das Dichtungsmaterial die
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Bild 6: ,,Sepuran Green”-Module trennen effektiv das
Methan vom Rohgasgemisch
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und unterschiedlich
gutim Polymer
loslich sind
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Priifungen bestanden - ein weiterer Nachweis, dass die
Dichtung bereits bei geringen Fldchenpressungen hohe
Gasdichtheit aufweist und durch ihre Bestdndigkeit gegen
Methan, Schwefelwasserstoff, Stickstoff und weitere
Gase auch eine lange Einsatzzeit erreicht. ®
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Bild 7: Gefiillte PTFE-Dichtungen sorgen fiir das bendtigte hohe MaB an sicherer
Anpassung fiir sicher dichte Verschraubungen



